Latex de goma
sintética para mezclas
cementosas

CAMPOS DE APLICACION

e Como aditivo para mejorar las caracteristicas
mecanicas y de adherencia de morteros a base de
cemento en recrecidos, revocos, enlucidos de poco
espesor, etc.

e Como aditivo para lechadas cementosas de gran
adherencia, utilizadas como puentes de unién.

Algunos ejemplos de aplicacién

¢ Recrecidos cementosos de alta resistencia, tanto en
interior como en exterior.

¢ Morteros cementosos para la colocacién de baldosas
ceramicas, segun el sistema tradicional.

* Revocos cementosos de alta resistencia, tanto en
interior como en exterior.

¢ | echadas cementosas adhesivas para recrecidos
adheridos (incluso Mapecem, Mapecem Pronto,
Topcem y Topcem Pronto).

¢ Realizacion de capas de agarre para revoques.

* Morteros de base cementosa para el relleno de
agujeros, reconstruccion de zonas deterioradas y
acabado superficial de hormigon vertido en obra 'y
prefabricado.

¢ Morteros de base cementosa para el acabado de
superficies sujetas a fuerte abrasiéon (pavimentos
industriales, rampas, canales, etc.).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Planicrete es una dispersion acuosa de un elastomero
sintético especial, totalmente resistente a la
saponificacion alcalina. Se presenta como un latex

de color blanco-verdoso muy fluido que, afiadido a
mezclas de cemento Portland y aridos, mejora su
plasticidad, su retencidon de agua y su trabajabilidad
en general.

Las mezclas cementosas modificadas con Planicrete,

una vez fraguadas y endurecidas, ofrecen una

mejor adherencia a todas las superficies, una mejor
resistencia a la flexién y a la abrasion, una mayor
impermeabilidad y resistencia a los ciclos de hielo/
deshielo, una mejor flexibilidad, y una mejor resistencia
quimica a los acidos y alcalis diluidos, a las soluciones
salinas y a los aceites.

AVISOS IMPORTANTES

¢ No utilizar Planicrete puro como imprimador o puente
de union: debe mezclarse siempre con cemento
Portland o, si se requiere, con Mapecem, Mapecem
Pronto, Topcem o Topcem Pronto.

¢ No utilizar mezclas con Planicrete a temperaturas
inferiores a +5°C o superiores a +40°C.

* En condiciones ambientales de mucho calor o viento,
después de la aplicacion, proteger adecuadamente
las superficies de un secado demasiado rapido.

¢ El empleo de Planicrete en morteros y hormigones
no dispensa del riguroso cumplimiento de todas las
normas validas para la buena ejecucioén de los trabajos
y, de forma particular, de la utilizacién de aridos con
granulometria apropiada al espesor a aplicar.

¢ Si la mezcla de Planicrete se realiza en una
hormigonera no mezclar nunca mas de 3 minutos,
para evitar la excesiva formacion de aire ocluido.

MODO DE APLICACION

Preparacion del soporte

Las superficies sobre las que se deben realizar los
recrecidos, los revoques o los enlucidos con Planicrete,
deben ser sdlidas, compactas y estar limpias.

Deberan eliminarse las zonas disgregadas, restos de
polvo, lechadas de cemento, manchas de aceite o
desencofrante, esmaltes o pinturas existentes, etc.,
con una esmerada limpieza a base de chorro de arena,
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Capa de agarre
adhesiva aditivada con
Planicrete

Aplicacion de una
lechada cementosa
aditivada con
Planicrete

Aplicacion de un
recrecido cementoso
adherente aditivado
con Planicrete

cepillado o agua a presion.

Mojar el soporte hasta la saturacion,
pero evitando dejar agua en exceso en la
superficie, que podria actuar como una
pelicula anti-adherente.

Preparacion de las mezclas
Confeccion de enlucidos de

hasta 10 mm

Planicrete puede ser utilizado como

un aditivo para la confeccion de capas
niveladoras con gran adherencia 'y
resistencia, tanto en interior como en exterior.

La dosificaciéon aconsejada es:
Planicrete 1 parte en peso
Agua 1 parte en peso
Keracrete Polvo 7-8 partes en peso

Keracrete Polvo gris y Keracrete Polvo
blanco, disponibles en sacos de 25 kg, se
componen de una mezcla pre-dosificada
con una proporcién de 1:1 de cemento gris
o blanco y de arena silicea fina.

Planicrete también puede ser utilizado con
una mezcla de arena fina (0-2 mm)

y cemento, con una proporcion 1:1.

Nota. Antes de colocar el mortero, aplicar
una lechada de Planicrete con cemento,

con el propdsito de asegurar una perfecta
adhesion sobre la vieja superficie cementosa
ya existente.

No esperar a que la lechada se seque, aplicar
fresco sobre fresco.

Confeccion de recrecidos
adherentes de 10 a 35 mm
Planicrete puede ser utilizado como
aditivo para la preparacién de recrecidos
adherentes, tanto en interior como

en exterior, dotados de una particular
adherencia y resistencia.

La dosificacion aconsejada es:

Planicrete 45-50 kg

Agua 135-150 kg
Cemento Portland  350-400 kg
Aridos 1 metro cubico

Los aridos deberan tener un diametro
variable de acuerdo con el espesor total del
recrecido, siendo el didametro maximo de
1/3-1/4 del espesor, con un maximo de 8 mm.

Nota. Antes de la colocacion, aplicar una
lechada de Planicrete y cemento para
asegurar una perfecta adhesion sobre viejas
superficies cementosas.

No esperar a que la lechada se seque, aplicar
fresco sobre fresco.

Confeccion de recrecidos flotantes
(espesor minimo de 35 mm)

En este caso Planicrete ha de diluirse con
agua en una proporcion de 1:4 y una dosis
de cemento ligeramente inferior, por lo cual la
dosificacion sugerida se convierte en:

Planicrete 30-35 kg
Agua 120-140 kg
Cemento 300-350 kg

Aridos de granulometria
variable comprendida
entre 0-8 mm 1 metro cubico
El tiempo de maduracion de este recrecido
es de unas 2 semanas, en condiciones
normales de temperatura y humedad.

Nota. Este mortero puede también ser
utilizado para la colocacion tradicional de
ceramica, adaptando la granulometria del
drido al espesor deseado.

Confeccion de revoques

Planicrete puede ser utilizado como aditivo
para revoques cementosos en paredes, tanto
en interior como en exterior, obteniéndose
asi una optima adherencia al soporte, una
mejor impermeabilidad al agua, una mayor
resistencia a los agentes atmosféricos y una
mejor elasticidad.

La dosificaciéon aconsejada es:

Planicrete 1 parte en peso
Agua 4 partes en peso
Cemento Portland 5 partes en peso
Aridos 15 partes en peso

También es muy frecuente, para mejorar
la adhesion, el uso de una capa de agarre
compuesta por:

Planicrete 1 parte en peso
Agua 1 parte en peso
Cemento 3 partes en peso
Arena 3 partes en peso

Cuando se quiera utilizar un revoque
premezclado, se puede utilizar

Nivoplan, mortero nivelador para

paredes, en color blanco o gris, producto
premezclado compuesto de cemento, aridos
seleccionados y resinas sintéticas especiales.
Se puede obtener un espesor de 2 cm en
una sola capa.

En este caso, Nivoplan debe amasarse

con Planicrete diluido con agua en una
proporcién de 1:5.

Confeccion de morteros para

el relleno de agujeros

Para esta aplicacion se aconseja diluir 1 parte
de Planicrete con 2 partes de agua 'y
preparar una mezcla con 1 parte de cemento
y 2-3 partes de aridos de granulometria
apropiada.

Confeccion de lechadas de adhesion
Planicrete es particularmente apto para

la confeccion de lechadas adherentes,

para aplicar antes de la colocacién de un
recrecido o un enlucido sobre viejos soportes
cementosos.

Nota. La lechada a base de Planicrete, es
apta, también, como puente de union de
recrecidos adheridos confeccionados con
Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem o
Topcem Pronto.

La dosificacién aconsejada es:
Planicrete 1 parte en peso
Agua 1 parte en peso
Cemento Portland 2 partes en peso.

En el caso de recrecidos con Mapecem,
Mapecem Pronto, Topcem y Topcem
Pronto, respetar las dosificaciones indicadas
en la siguiente tabla:

Topcem |Topcem | Mapecem | Mapecem
Pronto Pronto

Planicrete 1 1 1 1
(partes en peso)

Agua

(partes en peso) 1 1 1 1
Aglomerante 3 12 2 8
(partes en peso)




DATOS TECNICOS (valores caracteristicos)

OS IDENTIFICATIVOS DEL PRODU

Aspecto: liquido fluido
Color: blanco-verdoso
Densidad (g/cm?): 1,02

pH: 10

Residuo solido (%): 40

Viscosidad Brookfield (mPa-s): 40

DATOS DE APLICACION

Proporcion de mezcla:

ver tabla concerniente

Temperatura de aplicacion:

desde +5°C a +40°C

Endurecimiento final:

PRESTACIONES FINALES

segun la dosificacion

Caracteristicas mecanicas:

las pruebas de resistencia mecanica a compresion
y a flexion se han efectuado sobre probetas
prismaticas segun la norma EN 196/1 y EN 12190

Composicion del mortero:

Cemento: tipo 32,5 R II/A-L 900 g
Aridos: arena normalizada 2.700 g

Aditivo: Planicrete 112,59
Agua: 292,59

Densidad de la mezcla (kg/m3): 2.200

Resistencia a compresion (N/mm?):

- después de 1 dia: 8

— después de 7 dias: 25

— después de 28 dias: 37

Resistencia a flexion (N/mm?):

— después de 1 dia: 3

— después de 7 dias: 6

- después de 28 dias: 8

Adherencia al soporte (medida a arrancamiento

sobre el hormigén) segun la EN 1524 (N/mm?):

— después de 28 dias: >2,0

- alos 7 dias + 21 dias en agua: >2,0

—alos 7 dias + 14 dias a +70°C: >2,0

Resistencia a la humedad: Optima

Resistencia al envejecimiento: Optima

Resistencia a disolventes y aceites: media

Resistencia a acidos y alcalis: baja

Resistencia a la temperatura:

de -30°C a +90°C

Reparacion de un
pavimento: aplicacion
de la lechada

Reparacion de un
pavimento: aplicacion
del mortero

Reparacion de un
pavimento: fratasado
final
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Capa de agarre
aditivada con
Planicrete

Revoque cementoso
con Planicrete. Obra
del tunel de la autopista
Ville Marie en Montreal
- Canada

Recrecido cementoso
exterior aditivado con
Planicrete. Obra Vieux
Port, Québec, Canada

TABLA DE DOSIFICACION Y CONSUMOS

Empleo P tnicroter | comento: arido | @méxmo | Consumo de
Agua (en peso)

Enlucido hasta 10 mm 11 11 3mm 150 g/m?/mm de espesor
Recrecido de 10 a 35 mm 1:3 350-400 kg/m? de &rido 6-8 mm 50 g/m?mm de espesor
Recrecido flotante > 35 mm 1:4 300-350 kg/m? de &rido 8 mm 30 g/m%*mm de espesor
Revoque 1:4 1:3 8 mm 70 g/m?mm de espesor
Revoque con Nivoplan 1:5 - - 70 g/m%/mm de espesor
Capa de agarre para revoques 1:1 1:1 3mm 200-250 g/m?¥mm
Mortero de relleno 1:2 1:2-1:3 segun necesidad 100 kg/m®
Lechada de adhesion 1:1 Cemento Portland* - 200-300 g/m?

Nota. Las proporciones de diluciéon de Planicrete con agua se refieren a cuando los aridos estan secos. En el
caso contrario, que los aridos estén mojados o humedos, se debera disminuir, proporcionalmente, la dilucién

de Planicrete.

* Para las dosificaciones de lechadas de adherencia realizadas con aglomerantes especiales o morteros

premezclados MAPEI, seguir las indicaciones de la tabla de la pagina anterior.

Amasado

Diluir Planicrete con agua, en la proporcion
de mezcla especifica para la aplicacién, en
un recipiente apropiado y, después, verter
el contenido en la hormigonera, afiadiendo
el cemento y los aridos, preferiblemente
premezclados, al menos parcialmente, para
evitar grumos de dificil dispersion.

Amasar durante 2-3 minutos hasta obtener
una completa homogeneidad pero sin
sobremezclar. El tiempo de fraguado de las
mezclas aditivadas con Planicrete no varia
sensiblemente; se puede notar una ligera
prolongacién de tiempo util de aplicacion.

Normas a tener en cuenta después

de la puesta en obra

Después de la aplicacion, especialmente en
dias muy calurosos o ventosos, los morteros
aditivados con Planicrete deben curarse
cuidadosamente para evitar la evaporacion
rapida del agua, que podria causar fisuras
superficiales debidas a la retraccion plastica;
pulverizar agua sobre la superficie durante la
primera hora de endurecimiento o proteger
con telas adecuadas.

Limpieza

Las herramientas utilizadas para la
preparacion y la puesta en obra de las
lechadas y morteros aditivados con
Planicrete, se pueden limpiar con agua
antes del inicio del fraguado.

Después del endurecimiento sélo se pueden
limpiar mecanicamente.

PRESENTACION
Planicrete se suministra en bidones de
25-10-5 kg, y en cajas de 12x1 kg.

CONSERVACION

24 meses en sus envases originales cerrados.

Proteger del hielo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PARA LA PREPARACION Y LA PUESTA
EN OBRA

Planicrete no es peligroso, segun las
normativas actuales sobre la clasificacion
de mezclas.

Se recomienda usar guantes y gafas

de proteccién y utilizar las habituales
precauciones para la manipulacién de
productos quimicos.

Para una mayor y mas completa informacién
en referencia al uso seguro de nuestros
productos se recomienda consultar la ultima
version de la Ficha de Seguridad.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba
descritas, aun correspondiendo a nuestra
mejor experiencia, deben considerarse, en
cualquier caso, puramente indicativas y
deberan confirmarse mediante aplicaciones
practicas concluyentes; por lo tanto, antes
de emplear el producto, quien vaya a
utilizarlo debera determinar si es apropiado
o no para el uso previsto y asumira toda la
responsabilidad que puediera derivar de su
uso.

Hacer referencia a la versiéon actualizada
de la ficha técnica, disponible en la web
www.mapei.com

Las referencias relativas a
este producto estan disponibles
bajo solicitud y en la web
de Mapei www.mapei.es y
www.mapei.com

MADEI

EL COMPANERO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES

(E) AG. BETA
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